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УДК 621.923 

Ф. В. НОВИКОВ,  В. И. ПОЛЯНСКИЙ 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Предложен теоретический подход к расчету параметров механической обработки с позиции закона сохранения энергии. Показана опреде-
ляющая роль условного напряжения резания в формировании параметров силовой напряженности процесса резания. Расчетно-
экспериментальным путем установлено, что условное напряжение резания при лезвийной обработке до 10 раз и более превышает предел 
прочности на сжатие обрабатываемого материала. Это связано с тем, что основную часть энергетического баланса процесса составляет 
энергия трения инструмента с обрабатываемым материалом. В связи с этим произведена оценка долей энергий "чистого" резания и трения в 
общей энергоемкости процесса механической обработки. Показано, что условный угол сдвига обрабатываемого материала вполне одно-
значно определяется отношением предела прочности на сжатие обрабатываемого материала и условного напряжения резания. 
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Ф. В. НОВІКОВ,  В. І. ПОЛЯНСЬКИЙ 
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  
МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ 

Запропоновано теоретичний підхід до розрахунку параметрів механічної обробки з позиції закону збереження енергії. Показано визначальну 
роль умовного напруження різання у формуванні параметрів силової напруженості процесу різання. Розрахунково-експериментальним шля-
хом встановлено, що умовне напруження різання при лезовій обробці до 10 разів і більше перевищує межу міцності на стиск оброблюваного 
матеріалу. Це пов'язано з тим, що основна частина енергетичного балансу процесу є енергія тертя інструменту з оброблюваним матеріалом. 
У зв'язку з цим проведено оцінювання часток енергій "чистого" різання і тертя в загальній енергоємності процесу механічної обробки. Пока-
зано, що умовний кут зсуву оброблюваного матеріалу цілком однозначно визначається відношенням межі міцності на стиск оброблюваного 
матеріалу і умовного напруження різання. 

Ключові слова: сила різання, умовне напруження різання, енергоємність, зсув матеріалу, точіння, інструмент, тертя. 

F. V. NOVIKOV,  V. I. POLYANSKY 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

A theoretical approach to the calculation of the parameters of mechanical processing from the standpoint of the law of energy conservation is pro-
posed. The decisive role of the conditional cutting stress in the formation of the parameters of the power intensity of the cutting process is shown. By 
calculation and experimentally it is established that the conditional cutting voltage during blade processing is up to 10 times or more higher than the 
compressive strength of the material being processed. This is due to the fact that the main part of the energy balance of the process is the friction ener-
gy of the tool with the material being processed. In this regard, an assessment was made of the fraction of the energies of "clean" cutting and friction in 
the overall energy intensity of the machining process. It is shown that the conditional shear angle of the material being processed is quite uniquely de-
termined by the ratio of the compressive strength to the material being processed and the conditional cutting stress. 

Key words: cutting force, conventional cutting stress, energy intensity, material shear, turning, tool, friction 

Введение. Механическая обработка среди всего многообразия методов физико-технической обработки ма-
териалов является наименее энергозатратной и наиболее экологически чистой, что способствует ее широкому 
применению в производстве, обеспечивая высокие показатели качества, точности и производительности. В 
настоящее время благодаря применению на предприятиях современных металлорежущих станков с ЧПУ типа 
«обрабатывающий центр» и сборных твердосплавных и керамических режущих инструментов с износостойки-
ми покрытиями зарубежного производства появились новые технологические возможности совершенствования 
механической обработки. Как показывает практика, производительность может быть увеличена до 10 и более 
раз при одновременном обеспечении высококачественной обработки. Однако для практической реализации ука-
занных технологических возможностей новых станков и режущих инструментов необходимо правильно выби-
рать оптимальные условия обработки. Важное значение при этом имеет математическое моделирование процес-
са механической обработки и установление его основных физических закономерностей с целью выявления и ре-
ализации наиболее существенных физических эффектов обработки, обеспечивающих повышение технико-
экономических показателей процесса резания. В связи с этим, настоящая работа посвящена аналитическому 
определению технологических параметров механической обработки.  

 
Анализ последних исследований. Вопросы математического моделирования и оптимизации процессов 

механической обработки отражены в многочисленных работах, опубликованных в научно-технической литера-
туре, среди которых особо следует выделить работы [1–3], посвященные математическому моделированию ме-
ханики процесса резания и установлению аналитических зависимостей основных технологических параметров 
обработки. Однако, учитывая сложность механических процессов, происходящих при резании, полностью эти 
задачи не решены. Отсутствуют аналитически установленные взаимосвязи параметров режима резания с пара-
метрами процесса стружкообразования при резании, а расчетные и экспериментальные данные, например, 
условного угла сдвига обрабатываемого материала имеют значительные расхождения. Это не позволяет анали-

© Ф. В. Новиков, В. И. Полянский, 2019



 ISSN 2222-0631 (print) 

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Математичне 
2 моделювання в техніці та технологіях, № 8 (1333) 2019. 

тически определить параметры силовой и тепловой напряженностей процесса резания, что требует применения 
новых теоретических подходов для раскрытия физических закономерностей процесса резания, основанных, в 
первую очередь, на фундаментальном законе сохранения энергии. 

 
Постановка задачи. В настоящей работе с позиции закона сохранения энергии необходимо разработать 

математическую модель определения основных параметров механической обработки, обеспечивающую высо-
кую степень их сходимости с экспериментальными данными. Это позволит аналитически описать технологиче-
ские параметры механической обработки и научно обоснованно подойти к выбору оптимальных параметров ре-
жима резания и характеристик режущего инструмента в зависимости от технических требований на обработку.  

 
Математическая модель. В процессе резания лезвийным инструментом происходит отделение стружки от 

обрабатываемого материала по схеме, показанной на рис. 1. Так, при перемещении инструмента (резца) со ско-
ростью резания V в горизонтальном направлении на величину z  в условной плоскости сдвига ОА (где каса-
тельное напряжение   максимально) происходит сдвиг обрабатываемого материала на величину l . При этом 
одновременно происходит перемещение обрабатываемого материала вдоль передней поверхности резца на ве-
личину y . В этих трех рассмотренных направлениях соответственно возникают три силы: zP , P  и yP . 
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Рис. 1 – Расчетная схема параметров процесса резания:  
1 – инструмент; 2 – обрабатываемый материал; 3 – образующаяся стружка 

 
При нулевом переднем угле резца силы zP  и yP  определяют тангенциальную и радиальную составляющие 

силы резания. Тогда работа резания, определяемая произведением zPz  , равна сумме работ, выполняемых 

двумя остальными силами P  и yP , т.е.  lP   и yPy  . В итоге получено уравнение, соответствующее закону 

сохранения энергии при резании: 
lPyPzP yz   ,                                                                    (1) 

где lвP   – сила, возникающая в условной плоскости сдвига ОА (рис. 1), Н;   – касательное напряжение, 
возникающее в условной плоскости сдвига ОА длиной l, Н/м2; в  – ширина среза, м; sin/al   – длина услов-

ной плоскости сдвига ОА, м; a  – толщина среза, м;   – условный угол сдвига обрабатываемого материала. 

Разделив все слагаемые уравнения (1) на величину l , с учетом l/xcos   ; l/ysin    получено: 

PsinPcosP yz   .                                                                    (2) 

Принимая при точении резцом с нулевым передним углом   известные соотношения [4]: 

ftgP/P zy   ; вaPz   , и разрешая уравнение (2) относительно касательного напряжения  , имеем: 

  


 sinsin
сos

 2
2

,                                                           (3) 

где    – условный угол трения на передней поверхности резца; f  – коэффициент трения инструментального и 

обрабатываемого материалов;   – условное напряжение резания, Н/м2. 
Максимальное касательное напряжение max  достигается при условии   12  sin или  

2
450 

  .                                                                               (4) 

Для выполнения этого условия необходимо, чтобы сжсдвmax ,   50 , а условное напряжение резания 

  приняло значение, определяемое из зависимости (3): 
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где сдв , сж  – соответственно, пределы прочности на сдвиг и сжатие обрабатываемого материала, Н/м2. 

Из зависимости (5) вытекает, что угол   вполне однозначно определяется отношением  /сж , т.е. 




 сжtg  .                                                                                 (6) 

Из зависимости (5) также вытекает, что с увеличением угла   условное напряжение резания   увеличи-

вается. Наименьшее значение   достигается при  =0, т.е. при условии сж  , что имеет место при одноос-

ном сжатии стержня. В табл. 1 приведены рассчитанные по зависимости (6) значения условного угла сдвига об-
рабатываемого материала   в зависимости от отношения  /сж . Как видно, угол   увеличивается с увели-

чением отношения  /сж . 

Таблица 1 
Расчетные значения условного угла сдвига обрабатываемого материала   

 /сж  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 1,0 

 , град 6 11 17 22 27 31 45 

 
Располагая экспериментальными значениями угла  , можно по зависимости (6) определить условное 

напряжение резания  , а по нему - тангенциальную составляющую силы резания zP . Очевидно, после дости-

жения в условной плоскости сдвига ОА касательным напряжением   предела прочности на сдвиг обрабатывае-
мого материала сдв , имеет место дальнейшее скольжение (перемещение) отделяющегося элемента материала 

вдоль условной плоскости сдвига ОА до тех пор, пока произойдет отделение нижерасположенного элемента ма-
териала (при условии сжсдвmax ,   50 ). В результате возникающая тангенциальная составляющая силы 

резания zP  равна удвоенному значению элементарной тангенциальной составляющей силы резания, вызываю-

щей сдвиг материала в условной плоскости сдвига ОА. Кроме того, суммарную тангенциальную составляющую 
силы резания zP  будет определять еще и составляющая, вызванная трением задней поверхности инструмента с 

обрабатываемым материалом. Поэтому, зная экспериментальное значение zP , с использованием зависимости 

(6) можно определить все составляющие силы zP , связанные с процессом стружкообразования на передней по-

верхности инструмента и трением на задней поверхности инструмента. 
 
Определение долей энергий "чистого" резания и трения в общей энергоемкости процесса механиче-

ской обработки. В табл. 2 приведены экспериментальные значения тангенциальной составляющей силы реза-
ния zP , полученные профессором Коломийцем В. В. [4], при продольном точении закаленных сталей: Р6М5 

(HRC 64) и стали 45 (HRC 50) резцами из эльбора-Р с главным углом резца в плане 045 , режимом резания: 

S = 0,07 мм/об.; t = 0,2 мм и задh  = 0,1 мм. Также приведены расчетные значения параметров  tS/Pz   и 

 /сж , полученные с учетом сж 970 Н/мм2 (для стали 45) и сж 3600 Н/мм2 (для стали Р6М5). 

В табл. 3 приведены экспериментальные значения условного угла сдвига обрабатываемого материала  и 

рассчитанные по зависимости (6) значения условного напряжения "чистого" резания  tg/сжрез  , отно-

шений  /рез  и  /тр , определяющих доли энергий "чистого" резания и трения в общей энергоемкости 

процесса механической обработки, где резтр    – условное напряжение трения, Н/м2.  

Как видно, доля энергии "чистого" резания меньше доли энергии трения, что указывает на необходимость 
дальнейшего совершенствования процессов механической обработки с точки зрения уменьшения энергоемкости 
обработки. Основным путем снижения силовой напряженности процесса резания является уменьшение трения ин-
струмента с обрабатываемым материалом, применяя для этого алмазные инструменты, обеспечивая ввод в зону ре-
зания дополнительной механической и электрической энергии, интенсифицирующей процесс резания, и т.д. 

 Как следует из табл. 2 и табл. 3, при обработке стали 45 отношения  /сж и  /рез  меньше, чем при 

обработке стали Р6М5 в связи с большей долей энергии трения в общей энергоемкости процесса резания [5,6]. 
Таким образом показано, что применение условного напряжения резания   в качестве основного параметра ре-
зания позволяет раздельно учесть параметры процессов "чистого" резания и трения, определить доли "чистого" 
резания и трения в общей энергоемкости процесса резания. 
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Таблица 2 

Экспериментальные значения zP и расчетные значения параметров   и  /сж  

V, м/мин 25 50 75 100 125 150 200 250 
Сталь 45 

zP , Н 100 135 140 138 125 122 120 105 

 , Н/мм2 7143 9643 10000 9857 8929 8714 8571 7500 

 /сж  0,136 0,1 0,097 0,098 0,109 0,111 0,113 0,13 

Стать Р6М5 

zP , Н 225 210 200 190 185 180 178 175 

 , Н/мм2 16071 15000 14286 13571 13214 12857 12714 12500 

 /сж  0,224 0,24 0,252 0,265 0,272 0,28 0,283 0,288 

 
Таблица 3 

Экспериментальные значения  и расчетные значения параметров рез ,  /рез  и  /тр  

V, м/мин 50 100 150 200 250 300 
Сталь 45 

 , 0 17 17 19 20,5 21,5 22 

рез , Н/мм2 3129 3129 2853 2621,6 2487,2 2425 

 /рез , % 32,5 31,8 32,7 30,6 33,2 32,9 

 /тр , % 67,5 68,2 67,3 69,4 66,8 67,1 

Сталь Р6М5 
 , 0 30 35 38,5 40 40,5 40,5 

рез , Н/мм2 6234,8 5142,9 4557 4290,8 4210,5 4212 

 /рез , % 41,6 37,9 35,4 33,8 33,7 33,7 

 /тр , % 58,4 62,1 64,6 66,2 66,3 66,3 

 
Полученные теоретические решения справедливы при условии достижения в условной плоскости сдвига 

материала ОА (рис. 1) максимального касательного напряжения сжсдвmax ,   50  и, соответственно, 

условного угла сдвига обрабатываемого материала   согласно зависимости (3). Однако, исходя из этой зависи-

мости, условие сжсдв ,   50  можно выполнить и при меньшем значении угла  : 

  



 sincossin сж  2 .                                                             (7) 

Зависимость (7) можно упростить, преобразуя уравнение (2) к виду: 

 





2
1

sin
tgf сж .                                                                      (8)  

Принимая в первом приближении   11  tgf , имеем: 


 сжsin 2 .                                                                         (9) 

Как видно, угол   тем больше, чем меньше условное напряжение резания  . В табл. 4 приведены рассчи-

танные по зависимости (7) значения угла   для разных значений угла  , а также значения угла  , рассчитан-

ные по упрощенной зависимости (9). Из табл. 4 следует, что угол   мало влияет на изменение угла   (особен-

но для  /сж 0,5), а расхождение значений угла  , рассчитанных по зависимостям (7) и (9), незначительно. 

Поэтому расчеты угла   можно производить по зависимости (9). Кроме того, значения угла  , рассчитанные 

по зависимостям (7) и (9), меньше аналогичных значений угла  , рассчитанных по зависимости (6), табл. 1. 

Необходимо отметить, что предложенный в работе теоретический подход к определению параметров меха-
нической обработки соответствует приведенному в работе [4] подходу, основанному на условии равновесия сил, 
действующих в плоскости сдвига материала ОА (рис. 1):  



ISSN 2222-0631 (print)  

Вісник Національного технічного університету «ХПІ».Серія: Математичне 
моделювання в техніці та технологіях, № 8 (1333) 2019. 5 

PsinPcosP yz   .                                                               (10) 

Как видно, уравнение (10) идентично уравнению (2), что свидетельствует о достоверности приведенных в 
настоящей работе  теоретических решений. 

 
Таблица 4 

Расчетные значения условного угла сдвига обрабатываемого материала   

 /сж  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

 , град (для  =170)  3 6 9 12,5 17 21,5 

 , град (для  =220) 3 6 9,5 13 17,5 23,5 

 , град (для  =270) 3 6 9,5 13,5 18,5 27 

 , град, по зависимости (9) 3 6 9 12 15 18,5 

  
Перспективы дальнейших исследований. Автор считает перспективными пути исследования, связанные 

с оценкой долей энергий "чистого" резания и трения в общей энергоемкости процессов лезвийной и абразивной 
обработки" и на этой основе установление условий уменьшения силовой напряженности процесса резания. 
 

Выводы. В работе получены аналитические зависимости для определения параметров механической обра-
ботки с позиции закона сохранения энергии. Показана определяющая роль условного напряжения резания в 
формировании параметров силовой напряженности процесса резания. Установлено, что условное напряжение 
резания при лезвийной обработке до 10 раз и более превышает предел прочности на сжатие обрабатываемого 
материала, поскольку основную часть энергетического баланса процесса составляет энергия трения инструмен-
та с обрабатываемым материалом. В связи с этим произведена раздельная оценка долей энергий "чистого" реза-
ния и трения в общей энергоемкости процесса механической обработки и определены условия уменьшения 
энергоемкости. Показано, что условный угол сдвига обрабатываемого материала вполне однозначно определя-
ется отношением предела прочности на сжатие обрабатываемого материала и условного напряжения резания.   
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